~ Fraunhofer

FEP

FRAUNHOFER-INSTITUT FUR ORGANISCHE ELEKTRONIK, ELEKTRONENSTRAHL- UND PLASMATECHNIK FEP

1 Kupfer-Sensor (0,05 um)

2 Blei-Sensor (0,8 um)

Fraunhofer-Institut fir
Organische Elektronik, Elektronen-
strahl- und Plasmatechnik FEP

Winterbergstr. 28
01277 Dresden

Ansprechpartner

Ines Schedwill
Telefon +49 351 8823-238
ines.schedwill@fep.fraunhofer.de

Dr. Bert Scheffel
Telefon +49 351 2586-243
bert.scheffel@fep.fraunhofer.de

www.fep.fraunhofer.de

DUNNSCHICHT-

KORROSIONSSENSOREN

ZUR UBERWACHUNG EMPFINDLICHER OBJEKTE

Temperatur und Luftfeuchtigkeit — zwei
Faktoren, die die atmospharische Korrosion
beeinflussen, werden in verschiedenen
Anwendungsgebieten routinemaBig
Uberwacht und kontrolliert. Allerdings
wird die Korrosion durch geringfligige
Luftverunreinigungen mit Stickstoff- oder
Schwefeloxiden, Ammoniak, Chloriden,
organischen Sauren oder anderen
flichtigen Stoffen drastisch beschleunigt.
Die Konzentration von einzelnen signi-
fikanten Verunreinigungen kann heute
zwar mit aufwandiger Messtechnik erfasst
werden, Korrosion ist jedoch eine Folge
des komplexen Zusammenwirkens vieler
EinflussgroBen.

Insbesondere im Transportwesen, in
Raumen der Industrie, von Museen oder
Archiven besteht ein groBer Bedarf an einer
einfachen und zuverlassigen Messtechnik
zur Uberwachung der Luftqualitat, die sich
nicht nur auf Temperatur und Luftfeuchtig-
keit beschrankt. Heutigen Anforderungen

zur Uberwachung der Luft-Korrosivitat
kann man kaum noch durch Auslegen
von Korrosionscoupons gerecht werden,
vielmehr wird eine Echtzeit-Korrosions-
Analyse mit vernetzter Datenlbertragung
erforderlich.

Im Rahmen des europaischen Forschungs-
projektes ,MUSECORR - Protection of
cultural heritage by real-time corrosion
monitoring” hat ein Konsortium von
Vertretern aus Forschung, Museen und
Industrie umfangreiche Untersuchungen
vorgenommen und eine transportable und
einfach bedienbare Echtzeit-Korrosions-
messtechnik entwickelt, um die Aus-
wirkung korrosiver Gase aus der Umge-
bungsluft am Beispiel von Kulturgitern
zu Uberwachen.

Die Forscher des Fraunhofer FEP haben
mit ihren vakuumbasierten Prazisionsbe-
schichtungstechnologien eine Methode
entwickelt, um diinne Metallschichten
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prazise und reproduzierbar auf austausch-
baren Sensoren fir Innenanwendungen
abzuscheiden. Die auf der Basis sehr
dinner Metallschichten im Fraunhofer FEP
praparierten »Indoor-Sensoren« erwiesen
sich — wie gewlnscht — als auBerordentlich
empfindlich. Dinne Schichten verschie-
dener Metalle reagieren spezifisch auf
verschiedene Verunreinigungen der Luft,
sodass durch die Kombination mehrerer
Metalle ein breites Spektrum von korrosiven
Wirkungen erfasst werden kann. Die
urspriinglich fir den musealen Bereich
zugeschnittene Korrosionsmesstechnik er-
weist sich inzwischen auch in der Industrie
und im Umweltschutz als auBerordentlich
nutzlich.

Der Sensor besteht aus einer diinnen
Metallschicht (0,05-2 pm) aus Kupfer,
Silber, Blei, Eisen oder Bronze, die auf

einer isolierenden Tragerplatte aus Keramik
aufgebracht ist. Die Sensoren sind mit
Steckkontakten versehen und nach Ablauf
ihrer Lebensdauer einfach auswechselbar.
Die durch Korrosion der Metallschicht ver-
ursachte Widerstandsanderung wird erfasst
und als MaB fur den Korrosionsfortschritt
genutzt. Die Messung des elektrischen Wi-
derstands der diinnen Schichten ist duBerst
prazise. Durch die eingesetzte 4-Leiter-Tech-
nik ist die Messung frei von Einflissen der
Zuleitungs- und Kontaktwiderstande. Die
Temperaturabhangigkeit des elektrischen
Widerstands wird kompensiert.
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Unser Service Anwendungsgebiete
= Entwicklung und Bereitstellung der = Transportwesen = sensible Produkte
Korrosionssensoren auf Basis diinner wie Elektronik, Musikinstrumente,
Metallschichten Kunstwerke
= Entwicklung und Anpassung der Mess- = Chemische Industrie
elektronik zur Erfassung des elektrischen = Papier- und Zellstoffindustrie
Widerstands und dessen zeitlicher = Elektronik- und Halbleiterfertigung
Anderung = Forschung und Entwicklung
= Kundenspezifische Anpassungen = Umwelttechnik, Uberwachung von Emis-
hinsichtlich der: sionen und Immissionen in Innenraumen
= Auswahl geeigneter Metalle und = Museen, Bibliotheken, Archive
Schichtdicken
= Empfindlichkeit und Lebensdauer der ~ --------- oo oo
Sensoren Forderhinweis

o Messbereiche der Messelektronik ~ ~-omrrre e

o Gewdlnschten Datenschnittstelle %k Geférdert durch das
X * 7. Rahmenprogramm (FP7)
= Betriebsweise * x der Europaischen Union.

. . Férderkennzeichen: 226539
(feste Montage, Batteriebetrieb, ...)

= Softwareprogrammierung auf Anfrage
= Beratung und Marktstudien

3 Prinzip des Korrosionswéchters
4-5  Beispiele musealer Ausstellungs-
stlicke, die vor atmosphdérischer Korros-

ion geschlitzt werden mussen
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